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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) разработаны в соответствии с основной профессиональной образовательной программы по специальности 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

программы МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Перечень образовательных результатов (ОР), подлежащих оценке, согласно ФГОС:

	Умения 
	· подбирать материалы по их назначению и условиям

эксплуатации для выполнения работ

	Знания
	· общую классификацию материалов,
· их характерные свойства (физико-химические, технологические, механические) 
·  области применения

	ПК 1.1
	Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ

	ПК 2.2.
	Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

	ПК 2.3
	Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с использованием современных средств диагностики. 

	ПК 2.4.
	Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

	ПК 3.2.
	Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении работ. 

	ПК 3.3.
	Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-механического отделения структурного подразделения

	ПК 3.4.
	Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

	Общие компетенции
	OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.


2. Нормативные основания проведения оценочной процедуры

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации …

2. Приказ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г. (регистрационный №29200);

3. Письмо Минобрнауки РФ от 29.05.2007 года «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»

4. Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 года №12-6961 «Разъяснения по реализации    федерального образовательного  стандарта  среднего (полного) общего образования   (профильное обучение)  в пределах основных профессиональных образовательных  программ  начального профессионального или среднего профессионального образования  формируемых на основе федерального государственного образовательного  стандарта начального   или среднего профессионального образования  основной образовательной программы».

5. Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 года №12-696 «Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образования и среднего профессионального образования» ( с изменениями и дополнениями 2011 г.)

6. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся   ГБОУ СПО ГК г. Сызрани (приказ ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» №176-0 от 23.11.12 г.) 7.Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» (приказ ГБПОУ «ГК г. Сызрани» №____ от __________ г.)
КИМ предназначены для промежуточного контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
КИМ включает задания  теоретическое задание, практическое задание, в количестве 2 вариантов заданий.

КИМ содержит контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачета.
3. Правила оформления результатов оценочной процедуры.

По результатам проведения оценочной процедуры заполняются рабочие документы, предусмотренные комплектом оценочных средств, а также итоговые документы 
- бланки ответов; 

- сводная ведомость оценки умений

- итоговые документы (оценочная ведомость, журнал, зачетная книжка).

2.Паспорт КИМ
2.1.Требования к деятельности обучающегося и соответствующих форм и методов оценивания для учебной общеобразовательной дисциплины 
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ».

	Предмет оценивания (перечень ОР: ПК, знания, умения, опыт практической деятельности в соответствии с ФГОС)
	Показатели оценки сформированности образовательных результатов
	Формы и методы обучения

	уметь:
	
	

	- подбирать материалы по их назначению и условиям

эксплуатации для выполнения работ
	Выбор  материалов по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ
	практическая работа

	знать:
	
	

	- общую классификацию материалов 
	Знание классификации материалов
	вопросы №№11,13,15,20,21

	- характерные свойства (физико-химические, технологические, механические) материалов

	использование знания при оценке свойств материалов
	вопросы №№

4,7,9

	-свойства и область применения материалов;
	демонстрация знаний свойств и области применения материалов
	вопросы №№

10,12,18


ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

Тестовые задания

по дисциплине

«Материаловедение »                                  

                                                                                                               Вариант I
	№

п/п    
	Задание (вопрос)
	Эталон 

ответа
	Р

	Блок

 А
	Инструкция по выполнению заданий № 1 - 4

1.Соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2

2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. 

	1.
	Установите соответствие 

1. сырье                      А. подлежит дальнейшей переработке

2. полуфабрикат        Б. готов к употреблению

3. изделие                    В. Переработанный материал, который

                                          должен пройти одну или несколько стадий

                                          обработки, для того чтобы стать изделием,

                                          готовым к употреблению.
	1-А

2-В

3-Б
	

	2. 
	Установите соответствие 

1. прочность        А. сопротивление металла вдавливанию в него

                                    других, более твердых тел.

2. твердость         Б. характеристика материала, проявляющаяся в

                                    процессе его обработки, применении или 

                                    эксплуатации.

3. свойство           В. совокупность свойств материала, 

                                    обуславливающих его способность 

                                    удовлетворять определённым требованиям в 

                                    соответствии с его назначением

4. качество            Г. способность конструкционных материалов

                                     выдерживать различные механические 

                                     нагрузки не разрушаясь. 
	1-Г

2-А

3-Б

4-В
	

	3
	Установите соответствие 

1. кремний                 А. снижает плотность, приводит к хрупкости

                                         в холодном состоянии, повышает твердость

                                         и уменьшает прочность

2. марганец                Б. уменьшает твердость и хрупкость сплавов

3. сера                         В. повышает твердость и хрупкость сплавов,

                                          нейтрализует вредное влияние серы

4. фосфор                    Г. при высоком содержании углерода

                                          наличие … повышает твердость, делает 

                                          сплав хрупким, нейтрализуется марганцем 
	1-Б

2-В

3-Г

4-А
	

	4
	Установите соответствие 

Легированные конструкционные стали – влияние элементов на свойства сталей

1. марганец         А. повышает прочность, твердость, 

                                   прокаливаемость. Пластичность 

                                   уменьшается. Высокое содержание делает 

                                   сталь нержавеющей и придает магнитные 

                                   свойства.

2. кремний         Б.  понижает прокаливаемость и пластичность.

                                 Придает теплостойкость и магнитные свойства

3. кобальт          В. Увеличивается твердость, износостойкость, 

                                  ударная вязкость. Нейтрализует вредное 

                                   влияние серы

4. хром               Г. придает стали кислото- и –окалиностойкость. 
	1-В

2-Г

3-Б

4-А
	

	Инструкция по выполнению заданий № 5 – 17

Даны  варианты ответов, среди которых один верный. Укажите цифру, которой обозначен выбранный вами ответ. 

	5
	Укажите характерные признаки черных металлов

Отношение к кислотам

Положение в периодической системе 

Номер группы

Температура плавления
	4
	

	6
	Укажите тугоплавкий металл

       1.Калий

       2. Медь

       3. Ниобий

       4. Кобальт
	3
	

	7
	Классификация сталей производится по

1. химическому составу

2. физическому составу

3. строению

4. применению
	1
	

	8
	 Какой из приведенных показа​телей качества бензина применя​ется для оценки химической ста​бильности?

1. фракционный состав; 

2. давление насыщенных паров; 

3. индукционный период;

4.  октановое число.
	3
	

	9
	Процессы коррозии подразделяются на

1. физическую

2. электрофизическую

3. почвенную

4. водную
	3
	

	10
	Укажите метод защиты металлов от коррозии

1. лужение

2. воронение

3. покрытия неметаллами
	2
	

	11
	Укажите механическое свойство металла

1. эластичность

2. упругость

3. стойкость

4. сопротивляемость
	2
	

	12
	Укажите вид деформации

1. вращение

2. кручение

3. истирание

4. загибание
	2
	

	13
	Укажите технологическое свойство металлов

1. ковкость

2. пластичность

3. стойкость к истиранию

4. стойкость к реагентам
	1
	

	14
	Укажите метод выявления дефектов

     1. разрушающего контроля

     2. наружного контроля

     3. внешнего контроля

     4. внутреннего контроля
	3
	

	15
	Дефекты подразделяются на

1. явные

2. потенциальные

3. спрятанные

4. нежелательные
	1
	

	16
	Укажите физический метод контроля

1. радиолокационный

2. радиационный

3. радиозвуковой

4. радиостатический
	2
	

	17
	Укажите вид чугуна

1. черный

2. серый

3. пластичный

4. серебристый
	2
	

	Блок

Б
	Инструкция по выполнению заданий

1).  № 18 – 21  Определите пропущенные в предложениях слова и запишите их. 

	18
	Определите пропущенные в предложении  слова и запишите их 

- это наука о связях между составом, строением и свойствами материалов,, закономерностях их изменений вследствие физико-механических и других видов воздействий…
	материало

ведение
	

	19
	Определите пропущенное в предложении слово и запишите его 

- сплав железа с углеродом, в котором массовая доля углерода составляет 2,14%
	сталь
	

	20
	Определите пропущенные в предложении слова и запишите их
…называется нагрев стали до температуры выше критической, выдержка при этой температуре и последующее быстрое охлаждение.
	закалкой
	

	21
	Определите пропущенное в предложении слово и  запишите его

Отжиг первого рода - это нагрев деталей и заготовок с 

неравновесной структурой для получения… 
	стабильно –

равновесной структуры
	


Тестовые задания

по дисциплине       «Материаловедение »                                   Вариант 2

	№

п/п    
	Задание (вопрос)
	Эталон 

ответа
	Р

	Блок

 А
	Инструкция по выполнению заданий № 1 - 4

1.Соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2

2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. 

	1.
	Установите соответствие вида деформации и деталей, которые  подвергаются ее воздействию

1. деформация сжатия              А. трос подъемного крана

2. деформация растяжения      Б. винты, шпиндели

3. деформация кручения           В. детали в пуансоне, прессе, при 

                                                            штамповке

4. деформация среза, сдвига    Г. шпонки, шпильки
	
	1

	2. 
	Установите соответствие между элементом, вводимом в сталь и свойствами, которые  обусловлены присутствие его

1.медь                     А. резко увеличивает твердость,

                                         износостойкость, прокаливаемость и

                                         жаропрочность,

2.молибден            Б. придает стали  прочность твердость,

                                       ударную вязкость, понижает температуру

                                       отжига, нормализации и закалки

3.никель                 В. Увеличивает прокаливаемость, 

                                         температуру отжига и нормализации, 

                                          прочность, твердость и пластичность

4.вольфрам             Г. повышает  прочность, твердость,

                                         износостойкость, прокаливаемость и

                                         жаропрочность.
	
	1

	3
	Установите соответствие между определением и процессом

1.отжиг                        А. технологический процесс нагрева

                                         деталей после закалки до низких

                                         температур…

2.нормализация       Б. обработка деталей и заготовок, 

                                                 заключающаяся в нагреве до

                                                 определенной температуры в пределах

                                                критических точек и последующем  

                                                медленном охлаждении вместе с печью

3.закалка                 В. Процесс термической обработки деталей

                                          и заготовок , при которой их нагревают

                                          до критической, выдерживают при этой

                                          температуре и охлаждают на воздухе.

4.отпуск                   Г.  нагрев до температуры выше 

                                          критической , выдержка при этой 

                                         температуре и последующее быстрое 

                                          охлаждение.
	
	1

	4
	Установите соответствие в классификации сталей

1.о химическому составу     А. спокойные, полуспокойные, 

                                                          кипящие

2.по качеству                         Б. углеродистые, легированные 

3.по назначению                   В. Конструкционные,  

                                                     инструментальные, специальные

4.по способу раскисления   Г. качественные,

                                                      высококачественные, 

                                                      особовысококачественные. 

                                                       обыкновенные
	
	1

	инструкция по выполнению заданий № 5 – 17

Даны варианты ответов, среди которых один верный. Укажите цифру, которой обозначен выбранный вами ответ. 

	5
	Укажите характерные признаки черных металлов

1.Агрегатное состояние

2.Положение в периодической системе 

3.Номер порядковый

4.Прочность
	
	

	6
	К тугоплавким металлам относят

       1. Натрий

       2. Железо

       3. Молибден

       4. Торий
	
	

	7
	Укажите механическое свойство металла

1. пластичность

2. твердость

3. стойкость
4. электропроводность
	
	

	8
	Укажите метод выявления дефектов

1.разрушающего контроля

2.наружного контроля

3. внешнего контроля

4. внутреннего контроля
	
	

	9
	Укажите элемент,  влияющий на качество сплавов

1. Кислород

2. азот

3. фосфор

4. гелий
	
	

	10
	Процессы коррозии подразделяются на 

1. физическую

2. электрофизическую
3. химическую

4. водную
	
	

	11
	Укажите технологическое свойство

1. деформируемость

2. пластичность

3. стойкость к истиранию
4. стойкость к реагентам
	
	

	12
	Укажите вид деформации

1. вращение

2. изгиб

3. напряжение
4. загибание
	
	

	13
	Классификация сталей производится по

1. качеству

2. физическому составу

3. строению

4. применению
	
	

	14
	Дефекты подразделяются на

1. явные

2. потенциальные

3. спрятанные

4. нежелательные
	
	

	15
	Укажите сталь по назначению

1. качественная

2. специальная

3. обыкновенная

4. спокойная
	
	

	16
	Укажите эксплуатационное свойство

1. прочность

2. хладостойкость

3. деформируемость
	
	

	17
	Укажите основные признаки металлов

1. прочность

2. высокая проницаемость

3. высокая валентность

4. высокая эластичность
	
	

	Блок

Б
	Инструкция по выполнению заданий

1).  № 18 – 21 Определите пропущенные в предложениях слова и запишите их. 

	18
	Определите пропущенные в предложении  слова и запишите их 

- это вещества, полученные из сырья и служащие для производства

 … , производственных и строительных деталей и готовых изделий
	
	

	19
	Определите пропущенное в предложении слово и запишите его 

- это конструкционный материал, полученный путем сплавления нескольких химических элементов и обладающий свойствами, присущими основному сплавляемому элементу.
	
	

	20
	Определите пропущенные в предложении слова и запишите их
называется технологический процесс нагревания деталей после закалки до низких температур.
	
	

	21
	Определите пропущенное в предложении слово и запишите его

Отжиг второго рода - это нагрев деталей и заготовок  выше критических температур с последующим медленным охлаждением для получения … 
	
	


Бланк для выполнения задания

ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани»

Итоговое тестирование по дисциплине Материаловедение

Выполнил студент гр. № ______  вариант №______

	1.
	8.
	15.

	2.
	9.
	16.

	3.
	10.
	17.

	4.
	11.
	18.

	5.
	12.
	19.

	6.
	13.
	20.

	7.
	14.
	21.


Количество баллов ______________              Результат _______________________

Время выполнения задания на одного обучающегося : __________ минут

Время выполнения задания на одного обучающегося: 30 мин.
Приложение 1

Условия положительного (отрицательного) заключения по результатам оценки (критерии оценки).

Для принятия положительного заключения по освоению (усвоению) теоретических понятий по учебной дисциплине Материаловедение обучающийся должен набрать установленное минимальное количество баллов.

В случае если обучающийся набирает меньше установленного минимального количества баллов получает неудовлетворительную оценку по дифференцированному зачету.

Максимальное количество баллов 21. Для принятия решения о сдаче дифференцированного зачета обучающийся должен набрать не менее14. Баллов, что составляет 70% (таблица 1)

	Правильные ответы
	19-21
	17-18
	15-16
	≤  14

	Процент выполнения задания
	89-100
	81-88
	71-80
	≤ 70

	Оценка
	отлично
	хорошо
	удовлетв.
	неудовлетв.


Приложение 2

Инструментарий оценки умений

Задачная формулировка. : Выбрать марку стали, вид и режим термической обработки для вала машины диаметром 40 мм, на который действуют напряжения кручения и изгиба. Предел текучести материала в середине детали должен быть (0,2 ( 800 МПа.

Техническая документация:. –- учебные пособия, интернет-ресурсы
Источник информации – информационный ресурс для деятельности обучающегося: справочники, СМИ

Перечень необходимого оборудования, инструмента, расходных материалов в расчете на одного обучающегося: учебные пособия, интернет-ресурсы

Время выполнения задания на одного обучающегося – 45 мин.

Инструкции для обучающихся:

Порядок выполнения практического задания

- прочитать задание

- обосновать выбор марки стали, упрочняющей термической обработки.

- назначить режимы проведения обработки

- назначить  нагревательные устройства

Инструкции для всех участников процедуры оценивания:

Исходя из условий задачи видно, что на деталь действуют напряжения изгиба и кручения, т.е. деталь находится в сложнонапряженном состоянии. Принимаем объемное упрочнение и назначаем термическую обработку, состоящую из полной закалки и высокого отпуска.

Используем группу улучшаемых конструкционных сталей, у которых прокаливаемость при закалке не менее 40 мм. Исходя из заданных численных значений предела текучести (0,2 ( 800 МПа, принимаем группу стали для высоконагруженных деталей машин. Предварительно выбираем хромоникелевую сталь марки 40ХН. Проверка по справочным данным показала, что использование стали 40ХН при d = 40 мм обеспечивает (0,2 ( 800 МПа. После проведенного анализа назначаем окончательно марку стали 40ХН и операции упрочняющей термической обработки, включающие полную закалку и высокий отпуск.

Назначаем режимы термической обработки.

Режим закалки:

Температура нагрева:

tнагр = tАс3 +(30…50) = 820 + (30…50) =850…870 0С;

время нагрева и выдержки для размера сечения 40 мм составляет при норме 1 мин./мм:

1 мин./мм ( 40 мм = 40 мин;

Охлаждающая среда – минеральное масло.

Режим отпуска:
По справочным материалам для стали 40ХН с целью обеспечения (0,2 ( 800 МПа назначаем температуру отпуска 550 0С. В качестве нагревательных устройств принимаем:

Закалка: камерная печь серии СНО с электрическим нагревом и воздушной атмосферой типа СНО-4.8.2,5/10, tmax=1000 0С.

Отпуск: шахтная печь серии ПН с электронагревом и воздушной атмосферой типа ПН-32, tmax=650 0С.

Критерии оценки

	Наименование параметра качества
	Критерии оценки
	Количество баллов

	Умение  проводить обоснованный выбор

	Показатель 1.Выбор марки стали

	выбрал поверхностное упрочнение
	1 балл

	не выбрал поверхностное упрочнение
	0 баллов

	выбрал глубину упрочняемого слоя 
	1 балл

	не выбрал глубину упрочняемого слоя 
	0 баллов

	выбирал марку  стали
	1 балл

	не выбирал марку  стали
	0 баллов

	Показатель 2. Назначение  режима термообработки

	указал режим цементации 
	1 балл

	не указал режим цементации
	0 баллов

	указал режим закалки
	1 балл

	не указал режим закалки
	0 баллов

	указал режим отпуска
	1 балл

	не указал режим отпуска
	0 баллов

	Показатель 3. Выбор нагревательных устройств

	сделал правильный выбор нагревательных устройств при цементации
	1 балл

	не сделал правильный выбор нагревательных устройств при цементации
	0 баллов

	сделал правильный выбор нагревательных устройств при закалке
	1 балл

	не сделал правильный выбор нагревательных устройств при закалке
	0 баллов

	сделал правильный выбор нагревательных устройств при отпуске
	1 балл

	не сделал правильный выбор нагревательных устройств при отпуске
	0 баллов

	Максимальное количество баллов – 9


Сводная таблица оценки 

Умение  проводить обоснованный выбор материалов, режимов термообработки, нагревательных устройств
	№

п/п
	Ф.И.О.

экзаменуемого
	Показатель 1.Выбор марки стали
	Показатель 2. Назначение  режима термообработки
	Показатель 3. Выбор нагревательных устройств
	Набрано баллов
	Процент выполнения
	Заключение



	
	
	выбрал поверхностное упрочнение
	выбрал глубину упрочняемого слоя
	выбирал марку  стали
	указал режим цементации
	указал режим закалки
	указал режим отпуска
	сделал правильный выбор нагревательных устройств при цементации
	сделал правильный выбор нагревательных устройств при  закалке
	сделал правильный выбор нагревательных устройств при отпуске
	
	
	

	Макс. количество баллов
	1
	1
	1
	1
	1

	1
	1
	1
	1
	9
	
	

	1. 
	Артюшин Алексей Валентинович
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Для принятия положительного заключения обучающийся должен набрать установленное минимальное количество баллов.

В случае если обучающийся набирает меньше установленного минимального количества баллов получает неудовлетворительную оценку по дифференцированному зачету.

Максимальное количество баллов 9.  Для принятия решения о сдаче дифференцированного зачета обучающийся должен набрать не менее 7 баллов, что составляет 70 % (Таблица 1).

Таблица 1.

Оценочная шкала 

	Правильные ответы
	8-9
	7
	6
	≤ 6

	Процент выполнения задания
	89-100
	81-88
	71-80
	≤ 70

	Оценка


	Отлично


	Хорошо
	Удовлетв.


	Неудовлетв.


